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Ионные жидкости (ИЖ) – вещества, состоящие исключительно из ионов и 

имеющие температуру плавления ниже 100°С, – в последние три десятилетия 

получили широкое распространение и сформировали новую область химии. 

Огромный интерес, проявляемый к данным соединениям, обусловлен уникальной 

возможностью управления их физическими и физико-химическими свойствами 

путём подбора структуры входящих в их состав ионов. Среди всего многообразия 

ионных жидкостей наибольший интерес представляют стимул-чувствительные ИЖ 

(в особенности – ИЖ, проявляющие хромизм), поскольку они потенциально 

применимы для создания умных материалов нового поколения. 

В рамках данной работы нами синтезирован ряд ионных жидкостей, 

проявляющих одновременно ацидохромные и гидрофобные свойства. 

Исследованы оптические свойства полученных ИЖ на основе анионов 

водорастворимых красителей и липофильных четвертичных аммониевых 

катионов в растворителях различной природы, описано изменение контура 

электронных спектров поглощения вследствие образования ионной пары (рис. 

1А). Наиболее представительные ИЖ были введены в полимерную матрицу; 

исследована их устойчивость по отношению к вымыванию в водную фазу, а 

также оптические и сенсорные (рис. 1Б) свойства полученных материалов, 

установлен необменно-сорбционный механизм их отклика. 

 
Рис. 1. А: спектр поглощения флуоресцеина в водно-щелочном растворе и ионной жидкости 

на основе флуоресцеина и тетрадециламмония в дихлорметане, Б: кривые оптического отклика 

полимерного сенсора на основе ИЖ, состоящей из дианиона бромтимолового синего и 

тетраоктиламмониевого катиона. 
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