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В настоящее время остро стоит проблема доступности чистой воды; проблемой в данном вопросе является 

недостаточная очистка сточных вод производств. Многие компании ищут наиболее экологичные и экономичные 

способы очистки. Наиболее перспективным методом удаления токсичных органических соединений является 

фотокатализ.  

Одним из прогрессивных материалов в данной области являются слоистые двойные гидроксиды (СДГ). СДГ 

благодаря своей структуре, состоящей из положительно заряженных гидроксидных слоёв и анионов в 

межслоевом пространстве, перспективны для применения в водоочистке в качестве фотокатализаторов. Они 

дешевые в производстве, а также при введении ионов допантов в структуру СДГ можно регулировать ширину 

запрещенной зоны, доводя до значений, которые позволяют использовать полученные СДГ в качестве 

фотокатализаторов под видимым светом. При этом морфология наночастиц СДГ, которую можно регулировать, 

изменяя условия синтеза образцов, также является одним из факторов, влияющим на фотокаталитические 

характеристики материала.  

Таким образом целью данного исследования стало изучение влияние условий синтеза 

(последовательное/одновременное введение реагентов в сильнощелочной среде) Mg-Al слоистых дойных 

гидроксидов, допированных ионами Fe3+, на морфологию и электронную структуру частиц. 

В данной работе был проведен синтез Mg-Al СДГ методом соосаждения солей в водном растворе. 

Полученные частицы были охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа (Порошковая 

рентгеновская дифракция, ИК-спектроскопия, оптическая спектроскопия, ПЭМ, СЭМ, РФЭС, оптическая 

спектроскопия, метод БЭТ, а также установлен химический состав методом АЭС-ИСП).  

Было показано, что все полученные образцы представляют собой одну фазу со структурой гидроталькита. 

Все образцы являются мелкими наночастицами пластинчатой формы, образующие агломераты. Также было 

подтверждено успешное внедрение допанта в структуру СДГ. Уменьшение ширины запрещенной зоны по 

сравнению с недопированными СДГ наблюдается только для образца, синтезированного при одновременном 

введении реагентов и pH=12. Допирование ионами Fe3+ приводит к образованию дополнительных 

энергетических уровней, что делает полученные образцы пригодными для использования в качестве 

фотокатализаторов под видимым светом. 

Все полученные образцы были изучены в качестве фотокатализаторов для деградации органических 

красителей (сафранин-Т, метиленовый синий) под видимым светом. Образец, синтезированный при 

одновременном введении реагентов и pH=12 демонстрирует оптимальное удаление красителей. На его основе 

был получен полимерный композит на основе полиэфирэмида, который был охарактеризован набором физико-

химических методов (СЭМ, ТГА-ДСК, АСМ, а также были изучены контактный угол смачивания и 

механические свойства при растяжении) Была исследована кинетика удаления обоих красителей как на 

исходных порошковых образцах, так и на композите. 
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