
ХI Международный симпозиум 
«Дизайн и синтез 

супрамолекулярных 
архитектур»

КНИГА
ТЕЗИСОВ

13 – 17 апреля, 2026
Казань, Россия

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ РАН

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ РАН
ФИЦ «КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. А.Е. АРБУЗОВА

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА ТАТАРСТАНА»



Издательство «Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное 
структурное подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский на-
учный центр Российской академии наук».
420088, Казань, ул. Академика Арбузова, 8.

ISBN 978-5-6050079-9-9    © ИОФХ им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, 2026
      © Макет, оформление Бурилов О.А., 2026

УДК 541.57:541.49 
ББК 24.822: 24.820:24.825
М43

ХI Международный симпозиум «Дизайн и синтез супрамолекулярных архи-
тектур» (Казань, 2026): тезисы докладов. – Казань: ИОФХ им. А.Е.Арбузова – обо-
собленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, 2026. –ХХХ с.

В сборнике представлены тезисы докладов ХI Международного симпозиума «Ди-
зайн и синтез супрамолекулярных архитектур», проходившего в Казани с 13 по 
17 апреля 2026 года.



44

САМОСБОРКА ХАЛЬКОГЕНИДОВ С ФРАГМЕНТОМ ArF-Ar В ГИБКИЕ ПОРИСТЫЕ 
КРИСТАЛЛЫ 

 
Лоцман К.А., Рожков А.В. 

 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9. 
k.lotsman@spbu.ru  

 
Пористые материалы широко используются для хранения и разделения веществ [1]. В 

последнее время большое внимание привлекают пористые материалы на основе 
нековалентных взаимодействий [2]. Недавно, в нашей научной группе был разработан 
метод синтеза селенидов, содержащих ArF-Ar фрагмент [3]. Было обнаружено, что в 
определенных растворителях некоторые из подобных халькогенидов могут образовывать 
пористые кристаллы, в которых поры заняты растворителем (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Возможные типы пористых кристаллов 

 
В докладе будет рассмотрено влияние заместителей, атомов халькогена и 

растворителей на возможность формирования пористых кристаллов. Показано, что для 
некоторых типов пористых кристаллов возможны внутренние перестроения под действием 
паров растворителя, а также переходы из непористой структуры в пористую. 
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